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Inventia se refera la procedeul de obtinere a unui material compozit cu proprietati
dirijate, si la un material compozit cu proprietati dirijate, rezultat ca urmare a utilizarii acestui
procedeu.

Se definesc ca materiale compozite cu proprietati dirijate acele materiale care sunt
constituite dintr-o matrice formata din materiale oxidice, carburi metalice, materiale de
armare fiind pulberile sau fibrele scurte de otel. Prin orientarea in cdmp magnetic a mate-
rialelor metalice de armare in timpul procesarii, se controleaza orientarea acestora, respec-
tiv, si proprietatile produsului rezultat. Procedeul permite realizarea organelor de masini din
compozite cu proprietati dirijate, in regim de productivitate ridicata, obtindndu-se produse
finite, care nu mai necesita prelucrari ulterioare. Duritatea si tenacitatea sunt asigurate de
materialele oxidice si carburile metalice care intra in componenta compozitului, iar elasticita-
tea - de materialele metalice, prin controlul dozarii si modul de inglobare in matricea metalica
a particulelor ceramice.

Este cunoscut, din documentul JPS 60169549 (A), un procedeu de obtinere a unui
material compozit rezistent la coroziune, cuprinzand o faza de realizare a unui amestec de
50...90% pulbere de otel cu 10...50% pulbere durificatoare, din carburi, boruri, nitruri, siliciuri,
oxizi sau cermeti, omogenizarea amestecului, presurizarea lui la 3...10 t/cm? si sinterizare
la 1200...1400°C, iar documentul JPH 333063 (A) prezinta un procedeu de obtinere a unui
material compozit obtinut prin amestecarea unei pulberi metalice cu fibre metalice din otel
de sub 0,5 mm diametru si minimum 1 mm lungime, si cu pulbere carbonica, fibrele din otel
fiind orientate in timpul omogenizarii in cdmp magnetic, amestecul obtinut fiind presat gi
incalzit Tn atmosfera protectoare de azot, pentru formarea de carburi metalice si a compo-
zitului final.

De asemenea, documentul JP 2004359990 (A) prezinta un procedeu de producere
a unui compozit cu matrice metalica din amestec de fibre ceramice si pulbere de metal mag-
netic, dispunerea si presurizarea amestecului in forma vibrata in cAmp magnetic, pentru
orientarea concentrica a fibrelor ceramice, apoi presarea la cald a compactului, si sinteriza-
rea acestuia.

Problema tehnica pe care o rezolva inventia consta in obtinerea unui material compo-
zit rezistent la uzura si la temperaturi ridicate, si cu rezistenta la rupere ridicata, dupa o
directie prestabilita.

Procedeul conform inventiei, de obtinere a unui compozit cu proprietati dirijate,
rezolva aceasta problema tehnica prin aceea ca materiile prime utilizate sunt pulberile si
fibrele L/D de otel si pulberi de materiale oxidice sau carburi metalice, procedeul fiind realizat
prin etapele de: realizare a unui amestec din 50...91% pulbere de materiale ceramice sau
carburi metalice, 8...48,5% pulbere sifibre din otel si 1...1,5% lubrifiant, omogenizarea ames-
tecului si umplerea cu amestec a matritei de producere a compozitului, $i apoi compactarea
amestecului si sinterizarea compactului obtinut prin incalzire la temperatura inalta, de
1050...1100°C, cu mentinere timp de 1,5...3 h, fibrele din otel fiind orientate in matrita de for-
mare a compactului dupa directia unui camp magnetic generat de o bobina alimentata
electric de la o sursa de curent continuu, si aplicat simultan cu vibrarea amestecului care
este apoi compactat la 400...600 Mpa, prin presare izostatica sau vibratorie, si sinterizat.

Compozitul cu proprietati dirijate obtinut imbina proprietatile materialelor ceramice
sau carburilor (rezistenta la oxidare si duritate) cu proprietatile pulberilor si fibrelor L/D de otel
(ductilitate), prezentand proprietati de rezistenta la uzura gravimetrica si temperaturi de functionare
superioare otelurilor, bronzurilor sau alamelor, si avand: densitatea: p = 2740...3000 kg/m®,
compactitatea C = 84...96%, porozitatea P = 4...16%, uzura gravimetrica intre valorile
0,09...0,11 g, rezistenta la compresiune: Rc =93,51...152,7 N/mm? sitemperatura de utilizare
a compozitului: T, = max. 1000°C.
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Inventia prezinta avantajul ca permite obtinerea unui material compozit rezistent la
uzura si la temperaturi ridicate, si cu rezistenta la rupere ridicata, dupa o directie prestabilita.

Inventia este prezentata pe larg in continuare, in legatura si cu figura ce prezinta
schema procedeului de obtinere a unui compozit cu proprietati dirijate, conform inventiei.

Procedeul de realizare a compozitelor cu proprietati dirijate implica prelucrarea
materialelor pulverulente prin procedee specifice metalurgiei pulberilor, pana in faza de
produs finit compozit, cu proprietati dirijate.

Se parcurg urmatoarele etape (figura):

a) dozarea in proportii gravimetrice a celor doua componente: pulbere de aluminiu
cu granulatia sub 200 pm, si pulberi ceramice oxidice sau pulberi de carburi, si pulberi sau
fibre de otel L/D <20 (L/D fiind raportul lungime diametru), intr-un omogenizator 1. Continutul
de pulbere de materiale ceramice sau carburi metalice Tn amestec trebuie sa fie de 91...50%.
Aceasta cerinta este necesara pentru obtinerea rezistentei la uzura a materialului compozit.
Continutul de pulbere de otel sau fibre L/D de otel trebuie sa fie de 8...48,5%, pentru ca
materialul compozit sa prezinte proprietati de conductivitate termica si ductilitate. Daca este
necesar, se poate adauga stearat de zinc sau parafina in proportii de 1...1,5%, ca lubrifiant,
in scopul micgorarii coeficientului de frecare intre particule si intre particule si matrita;

b) alimentarea matritei cu materialul pulverulent rezultat in urma omogenizarii se face
gravimetric, urmarindu-se umplerea completa a cavitatii matritei 2;

c¢) Tnaintea realizarii compactarii, se aplica materialelor pulverulente un camp mag-
netic, prin intermediul unei bobine conectata, prin intermediul intrerupatorului K, la o sursa
de curent continuu Ucc, Tn scopul orientarii pulberilor sau fibrelor L/D de otel pe lungimea
formei.

in paralel cu aceasta operatie, se realizeaza si o vibrare ce are ca scop diminuarea
fortelor de frecare intergranulare 3, 4. Campul magnetic este mentinut si in timpul presarii;

d) compactarea printr-un procedeu de compactare: presare unilaterala, bilaterala,
izostatica sau vibropresare. Compactarea se realizeaza la presiuni de 400...600 MPa (4),
fiind urmata de extractia compactului din matrita (5);

e) sinterizarea, care se face in atmosfera de azot, argon sau vid. Regimul de sinteri-
zare presupune o incalzire a materialului, rezultat in urma compactarii, la temperatura de
400°C, pentru eliminarea din masa compozitului a lubrifiantilor. Dupa eliminarea completa
a lubrifiantilor, se procedeaza la cresterea temperaturii la T = 1050...1100°C si mentinerea
la aceasta temperatura timp de 1,5...3 h.

In urma procesarii aluminiului si bazaltului prin procedeele specifice metalurgiei
pulberilor, se obtin materiale compozite cu proprietati dirijate, cu caracteristicile: densitati
p =2740...3000 kg/m?*, compactitati C = 84...96% si porozitati P = 4...16%, uzuri gravimetrice
cu valorile 0,09...0,11 g, rezistenta la compresiune Rc =93,51...152,7 N/mm?; si temperatura
de functionare a compozitelor cu proprietati dirijate: T, = max. 1000°C.
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Revendicari

1. Procedeu de obtinere a unui material compozit cu proprietati dirijate, cuprinzénd
etapele: de realizare a unui amestec din pulbere de otel si pulbere de materiale ceramice sau
carburi metalice, omogenizarea amestecului si umplerea cu amestec a matritei de producere
a compozitului, i apoi compactarea amestecului $i sinterizarea compactului obtinut, prin
incalzire la temperatura Tnalta, caracterizat prin aceea ca amestecul de formare a compo-
zitului contine: 50...91% pulbere de materiale ceramice sau carburi metalice, 8...48,5%
pulbere si fibre din otel si 1...1,5% lubrifiant, fibrele din otel fiind orientate in matrita de for-
mare a compactului dupa directia unui cdmp magnetic generat de o bobina alimentata elec-
tric de la o sursa de curent continuu, simultan cu vibrarea amestecului care este apoi com-
pactat la 400...600 Mpa, prin presare izostatica sau vibratorie, compactul rezultat fiind
sinterizat in atmosfera de azot sau in vid, prin incalzire la circa 400°C, pentru eliminarea
lubrifiantului, si apoi la 1050...1100°C, cu mentinere timp de 1,5...3 h.

2. Material compozit cu proprietati dirijate, rezistent la uzura si temperaturi ridicate,
constituit dintr-un amestec sinterizat de pulbere de otel si pulbere de materiale ceramice sau
carburi metalice, caracterizat prin aceea ca va contine 50...91% pulbere de materiale
ceramice sau carburi metalice, si in rest pulbere si fibre din otel orientate pe o directie presta-
bilita, de rezistentd maxima a compozitului, i are densitatea de 2740...3000 kg/m3, compac-
titatea: C = 84...96% , porozitatea P = 4...16%, uzura gravimetrica: 0,09...0,11 g, rezistenta
la compresiune: R, = 93,51...152,7 N/mm? si temperatura de functionare: T, = max. 1000°C.
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