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(57) Rezumat:

Invenţia se referă la un dispozitiv de prelucrare prin
eroziune electrochimică, destinat să permită eviden-
ţierea influenţei exercitate de impurificarea electrodului
asupra mărimii interstiţiului de lucru. Dispozitivul
conform invenţiei este prevăzut cu un electrod (1) sculă
realizat din tablă subţire de Cu cu o lungime relativ
mare, suprafaţa (a) activă a acestui electrod (1) sculă
fiind iniţial paralelă cu suprafaţa (b) de prelucrat a unei
probe (2), electrodul (1) sculă şi proba (2) aflându-se în
interiorul unui spaţiu delimitat lateral de două plăci
(3 şi 4) realizate dintr-un material izolator transparent,
urmând ca, în timpul prelucrării prin eroziune electro-
chimică, pe la un capăt să pătrundă electrolitul aflat în
stare iniţială, de-a lungul traiectoriei sale spre ieşire
electrodul fiind afectat gradual de impurificarea cu
produse rezultate din procesul de eroziune electro-
chimică, mărimea interstiţiului fiind mai mare la intrarea
electrolitului şi, respectiv, mai mică în zona de ieşire a
electrolitului impurificat din blocul constituit din electro-
dul (1) sculă, proba (2) şi plăcile (3 şi 4) din material
izolator transparent, fapt care poate fi constatat prin
utilizarea unor mijloace optice de construcţie cunoscută.
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