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(57) Rezumat:

Invenţia se referă la un procedeu de obţinere a unui
aerogel fotoluminiscent cu emisie în zona albastră a
spectrului vizibil. Procedeul, conform invenţiei, constă
în reacţ ia de complexare între YCl3 ş i
N-hidroxisuccinimidă în mediu apos sub agitare, la
temperatura de 70...80/C, timp de 2...3 h, soluţia de
complex este îngheţată la temperatura de -30...-40/C şi
liofilizată, după care precursorul în stare solidă este
încălzit gradual până la 189...195/C în mediu inert, cu
menţinere timp de 6 min, masa de reacţie se răceşte

brusc, nanostructurile de tip Carbon Dots dopate cu Y3+

se supun unui procedeu de fotopolimerizare la tem-
peratura de -14/C, urmată de liofilizare, pentru intro-
ducerea nanostructurilor dopate în matrici polimerice de
poli(2-hidroxietilmetacrilat), rezultând un aerogel
fotoluminiscent cu geometrie tubulară adecvată utilizării
în surse de iluminare cu descărcare de gaze. 
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