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(57) Rezumat:

Invenţia se referă la o celulă solară sensibilizată cu
colorant de tip p-DSSC şi la un procedeu de obţinere a
acesteia. Celula solară, conform invenţiei, este formată
dintr-un fotocatod (3) pe bază de material de tip oxid
cupros, depus pe o sticlă (1) având un strat de sticlă tip
FTO (2), un contraelectrod (7) pe bază de oxid cupros,
crescut pe un substrat (8) de cupru metalic, un electrolit
(6), un colorant de tip p (4) şi un polimer (5) de
etanşare. Procedeul, conform invenţiei, constă în
sinteza hidrotermală pentru prepararea fotocatodului şi
contraelectrodului la temperatura de 180/C, prepararea
electrolitului şi etanşarea ansamblului cu polimer uzual
la temperatura de 100/C, celula rezultată având o
tensiune de mers în gol a celulei, Voc, îmbunătăţită. 
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